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NTAZOWY DO BLACHODACHOWEK KONSERWACJA Wsporniki montazowe do instalacji solarnych i

fotowoltaicznych sa trwale i bezpieczne w uzyt-kowaniu, dzieki stalej kontroli jakosci na etapie ich 

Wraz ze wzrostem temperatury obniza sie napiecie obwodu otwartego ogniwa fotowoltaicznego, nie zmienia

sie zas prawie wartosc pradu zwarcia, co objawia sie w rzeczywistosci zmniejszeniem mocy 

W niniejszym artykule omowimy, jak dobrac wlasciwe wsporniki dachowe do fotowoltaiki, aby zapewnic

niezawodnosc i dlugowiecznosc 

Wytrzymalosc w wysokiej temperaturze: Warstwa cynkowana ogniowo moze nadal utrzymywac wysoka

wytrzymalosc i twardosc w wysokich temperaturach, co sprzyja poprawie zywotnosci wspornika 

Wybor wspornika bezposrednio wplywa na bezpieczenstwo operacyjne, wspolczynnik zlamania i inwestycje

budowlana modulow PV. Wybor 

3. Dzialanie krzemowego ogniwa fotowoltaicznego zlacze p-n pada strumien fotonow. Generowane dzieki ich

energii nosniki wiekszosciowe przeplywaja na odpowiednia strone zlacza i zwiekszaja 

Ta struktura ma nie tylko doskonala stabilnosc, ale takze moze wytrzymac sily ze wszystkich kierunkow.

Dlatego w ekstremalnych warunkach pogodowych elastyczny wspornik moze nadal utrzymac swoja 

Odpowiedni material wykonania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne jest kluczowy dla trwalosci i

wytrzymalosci calego systemu fotowoltaicznego. Najczesciej stosowanym materialem jest stal 

Stal jest na ogol cynkowana ogniowo, natryskiwana powierzchniowo, malowana i innymi metodami. Wyglad

jest gorszy niz w przypadku profili ze stopu aluminium. Dlatego pod wzgledem wygladu 
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Powloka powinna byc elastyczna i dobrze zwiazana z podlozem, aby wytrzymac obciazenia wystepujace przy

normalnym uzytkowaniu przedmiotow ocynkowanych ogniowo. Dla wyrobow 
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